TULOMSAS

KALITE KONTROL TAHRIBATLI TEST LABORATUVARI

Ardigil Basing Test Raporu

Firma Adi : TEKIN MAKINA SAN.AS.(TMS)
Génderen yer : TEKIN MAKINA SAN.AS.(TMS)
isin adi : ALUMINYUM PATEN (180050)

Test Standardi ;

Kayit yeri :C:\\PROGRA~1\2015BA~1\OZEL\TEKIN\106-2.tst
Deney Tarihi : 05.02.2015

Siparig No : 980140

Rapor No : 033.1.3/ML-15/106

Cevre Kosullari : 20 'C 50 % Nem

Test Sonuglari

Test yiikii kademeleri (kgf.) :
P =9058

YUk uygulama siresi (sn.): 0.5
Serbest boy (mm.): 180

Deney Grafigi
Yuk (kgf)
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Sehim (mm)

Aciklama :9058 KG'da KIRILMISTIR

Deneyleri Yapan

Not 1: Bu rapor izinsiz cogaltilamaz tzerinde degisiklik yapilamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapilan numuneler icin gegerlidir. 5 ) _
Not3: Fomania sted drese Bend? Lola <7 Lbr e
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